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Creo que no hay dudas con respecto a la importante contribucion que el estudio de los materiales ha proporcionado a la odontologia

durante los Ultimos veinte y treinta afos. Estas contribuciones han sido tan significativas que han revolucionado el plan tradicional y han

influenciado la estructura y los contenidos del pénsum académico de las Escuelas de Odontologia. Los que refuerzan esta consideracion

son numerosos: en muchas escuelas dentales, gracias al perfeccionamiento de los composite y de las técnicas adhesivas, los principios de

Black, a los cuales se atuvieron escrupulosamente generaciones de odontélogos, no se ensefian mas, asi como tampoco se ensefia el uso de

la amalgama, material extraordinario cuyo uso ha sido revaluado. Un ejemplo actual es dado por el titanio cuyo empleo en im...
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odontologia.

2.- Propiedades del zirconio

:{Qué es el zirconio? - La estructura del zirconio - La estabilizacién de la fase tetragonal.
La tenacidad por transicidn de fase - Las ceramicas a base de zirconio - Policristales de zirconio tetragonal estabilizados con itrio (Y-TZP) -
Zirconio parcialmente estabilizado con magnesio (Mg-PSZ) - Alimina reforzada con zirconio (ZTA).

La degradacion espontanea del zirconio - La transformacion hidrotérmica.

Influencia de la temperaturay del estrés - Las soluciones a la LTD - Radioactividad.

Apéndice - La medida de las propiedades mecéanicas de los materiales ceramicos.

Resistencia a la flexién (Bending Strength/ Flexural Strength) - Pruebas de flexion monoaxial - Pruebas de flexién biaxial - Causas de
errores en las pruebas de flexion.

Distribucion estadistica de la resistencia a la flexién - La medicién de microdureza.

La medicién de la tenacidad (fracture toughness).

3.- Biocompatibilidad

:{Qué es la biocompatibilidad? - Pruebas in vitro - Efecto de las particulas de zirconio sobre los macréfagos - Pruebas in vivo -
Carcinogenicidad/Mutagenicidad.

4.- El zirconio en odontologia protésica

Las protesis con CAD/CAM - Tipos de zirconio - Tecnologia CAM en bloques de polvo prensado y semisinterizado de Y-TZP - Material base
- Tecnologia CAM que usan bloques de Y-TZP sinterizado- Tecnologia CAD/CAM aplicada a la odontologia - Produccién directa in house y
outsourcing - Fabricaciéon de una subestructura para una corona o un péntico en Y-TZP - Preparaciéon de los pilares - Desarrollo de la
impresion y creacion del modelo maestro - Escanear - Software - Elementos intermedios y conectores - Precisién marginal - Adaptar,
retocar y terminar el Y-TZP sinterizada - Estratificacién de las cerdmicas - Cementacién - Mantenimiento de la higiene y controles
periddicos - Abutment en zirconio y reconstrucciones en ceramica sobre implantes - Funcionamiento clinico - Funcionamiento mecanico de
las coronas - Reconstrucciones con coronas de cerdmica integral en el sector posterior - Reconstrucciones con pénticos de cerdmica
integral.

5.- El zirconio en los implantes dentales

Los implantes dentales en ceramica - El zirconio en los implantes dentales - Estudios en animales - Estudios clinicos - Abutment de zirconio
- Casos clinicos

6.- Otras aplicaciones

El zirconio en endodoncia - Pernos intrarradiculares en zirconio - Resistencia a la fractura - Resistencia a la descementacion - Interaccion
perno-munon -Tratamientos superficiales - Resistencia a la deformacion - Estudios clinicos.

El zirconio en ortodoncia - Brackets de zirconio: estado del arte - Fuerza de friccion - Adhesion de los brackets de zirconio - Conclusiones.
7.- La estética en el zirconio

Propiedades opticas - Zirconio blanco (natural) - Técnica de opacado modificado - Recubrimiento estético de las estructuras -
Estratificacion - Técnica - Ceramica comprimida sobre el zirconio - Coloracion - Estratificacion (layering) -Zirconio de color - Coloracion de
la pieza fresada antes del sinterizado (infiltracién)- Coloracion de la producciéon de bloques de zirconio para fresar - Ejemplos de
estructuras coloreadas - El sistema Cercon de Dentsply - Sistema Procera - Sistema Katana Noritake - Cromaticidad y comportamiento de
las estructuras coloreadas con la fluorescencia - Técnica - Casos clinicos.

8.- Los puntos criticos del zirconio

Introduccioén - Trabajos a través de la historia - Puntos criticos - Zirconio en estado verde - Zirconio presinterizado - Zirconio sinterizado -
Zirconio HIP - Indicaciones para un tratamiento correcto - Preparacién adecuada - Disefo de la estructura - Precisién de la estructura -

eo de la estructura - Cubierta de la estructura con cerdmicas indicadas - Conclusiones.
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